CERAMIN’ n

Verlegeanleitung fir die Verklebung
von Ceramin® Vario an Wand und Boden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss tragféhig, dauertrocken, sauber, staub-, 81—, fettfrei, hinreichend
ebenfléchig, biegesteif sowie frei von losen Teilen und nicht wasserfesten Altanstrichen
sein. Bitte priifen Sie in den Verarbeitungshinweisen des Klebers, ob eine Grundierung not-
wendig ist. Dehnungsfugen aus dem alten Belag sind in den neuen zu iibernehmen.

In Nassrdumen und bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergriinden muss sichergestellt sein,
dass eine Abdichtung vorliegt. Ggf. ist diese nach dem Grundieren mit Fl&chendichtanstrich
und Flachendichtband in den Ecken, Wand-Wand- bzw. Wand-Boden-Anschliissen zu erstellen.
Wenn Sie Duschtassen oder Badewannen einbauen, sind die dahinter bzw. darunter liegenden
Wand- und Bodenbereiche ebenfalls abzudichten. (01) Grunds&étzlich ist die DIN 18195, Teil 5
sowie das ZDB-Merkblatt ,Hinweise fiir die Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Ver-
bundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und
AuBenbereich" zu beachten. Unebenheiten kdnnen mit dem Klebstoff nur bedingt ausgeglichen
werden. Gleichen Sie diese im Vorfeld mit geeigneter Spachtelmasse aus. Das geht einfacher
und kostenglinstiger.

Den Materialbedarf von Ceramin® VARIO ermitteln Sie aus den errechneten Quadratmetern plus
ca. 10-15% Verschnitt. Wenn Sie Wand und Boden mit Ceramin® VARIO belegen mdchten, beginnen
Sie mit der Wand und verlegen anschliefend die Bodenfliesen.

Verlegeanleitung Wand

Die Mitte der Wand wird mit dem Senklot oder Laser markiert und die Fliesen daran ausge-

richtet. Randfliesen sollten mindestens eine halbe Fliesenbreite haben. (02)

a) Wenn keine bestimmte Wandhdhe verfliest werden soll, unten mit ganzen Fliesen beginnen
(FuBbodenaufbau beriicksichtigen).

b) Bei festgelegter Wandhdhe oben mit ganzen Fliesen enden. Die HShe ausmessen, die unteren
Fliesen ggf. beschneiden und mit der unteren Reihe beginnen. (03)

Bei Mauerkanten und Pfeilern immer an der AuBenkante mit ganzen Fliesen beginnen und
Anschnitte in den Ecken verlegen. Die untere Reihe waagerecht ausrichten, ggf. mit Ab-
standskeilen unterlegen. AuBenecken konnen mit handelsiiblichen Profilen ausgebildet
werden. (04)

Die Ceramin® VARIO Fliesen verfiigen iliber ein Steckprofil (Nut und Feder) und werden ohne
offene Fuge verlegt. Eine kleine V-Fuge ist im Profil eingearbeitet. Bei der Wandverklebung
zeigt das Federprofil nach oben und das Nutprofil nach unten, sodass Feuchtigkeit auf der
Oberfléche nicht eindringen kann und optimal abléuft. Ein Verfugen der Fliesen entf&llt.
Fliesen oder Platten mit leicht schiebender Bewegung im Kleberbett ansetzen und ausrichten.
Achten Sie bei der Verlegung unbedingt darauf, dass das Nut-und-Feder-Profil komplett in-
einandergeschoben ist. (05)

Armaturen/Rohre:
Aussparungen fiir Rohre, sowie Armatur-Anschliisse und sonstige Durchgénge miissen mit Sili-
kon abgedichtet werden. (06)

Verlegeanleitung Boden

Bei rechtwinkligen R&umen auf dem Boden mittig und parallel zu den Seitenw&nden eine
Richtschnur spannen. Die erste Fliesenreihe daran ausrichten. An der Richtschnur mit einer
Fuge oder der Fliesenmitte beginnen. Die néchsten Fliesen dann entlang der Wand verlegen. (07)

Haben die Fliesen an Boden und Wand die gleiche Grdfe, richten Sie den Fugenverlauf am Boden
nach den Wandfugen aus. Bei angrenzenden R&umen auf durchgehenden Fugenverlauf achten.
Dehnungsfugen genau unter dem Tirblatt platzieren, dabei auch auf Dehnungsfugen im Estrich
achten. (08)

Die Fliesen werden im halben Versatz verklebt. Vorteil: GroBe, versetzt verlegte Fliesen las-
sen den Raum gridfer wirken. Umlaufende Fugen am Boden oder Eckfugen an den Wénden sollten
ca. 5 mm betragen und werden nach einer Mindesttrocknungszeit von 12 Stunden nach Ende der
Verlegung mit Silikon verfugt.

Verarbeitungshinweise bei der Verklebung
Die Verklebung kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen.

1. Partielle Verklebung mit Klebstoff aus der Kartusche

Die partielle Verklebung kann auBerhalb von Nassbereichen erfolgen (z.B. WC, Kiiche etc.)
Ceramin® VARIO riickseitig mit Klebstoff aus der Kartusche entsprechend (09) versehen und an
die Wand driicken. (Nut-und-Feder-Profil muss komplett ineinandergeschoben sein!)

2. Vollflsachige Verklebung

Die vollflachige Verklebung muss im Bodenbereich bzw. an der Wand in Nassbereichen erfol-
gen (siehe auch (01)). Bei der vollfléchigen Verklebung ist, je nach Untergrund, die richtige
Zahnspachtel zu wéhlen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wéhlen Sie ggf. die néchstgrdBRere
Zahnung.

Bitte beachten Sie die
Standarduntergrund: 400-500g/m? - Zahnspachtel Bl besonderen Hinweise der
Klebstoffhersteller zur
Verarbeitung. Den Kleb-
stoff nicht mit dem Zahn-
spachtel direkt aus dem

Rauer Untergrund: 500-600g/m? - Zahnspachtel B3
Alte Fliesen: ca. 1000-1200g/m? - Zahnspachtel C1

Eimer entnehmen! Er sollte vielmehr mit einer kleinen Kelle gleichm&Big aus dem Klebstoff-
eimer gehoben und dann auf einen Zahnspachtel ibertragen werden. Dadurch bleibt das Werk-
zeug wesentlich sauberer. Den Klebstoff mit dem Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen.
Ceramin® VARIO wird innerhalb der vom Klebstoffhersteller angegebenen offenen Zeit in das
Klebstoffbett eingeschoben und fest angedriickt. Da der Klebstoff zur Aushértung Feuchtig-
keit bendtigt, ist es vorteilhaft, vor der Verlegung auf nicht saugféhigen Untergriinden,
wie z.B. auf alten Fliesen, die Rlickseite der neuen Fliesen mit einem nebelfeuchten Schwamm
abzuwischen. Klebstoffflecken auf der Oberfléche sofort mit Spiritus entfernen. Immer vom
Fenster zur TUr arbeiten, so dass man die frisch verklebte Flache nicht mehr begehen muss.
Die Ceramin® VARIO Fliesen werden, wenn man sie zuschneiden muss, angezeichnet und dann mit
Hilfe eines Lineals oder eines Anschlagwinkels entlang deren Kante mit einem Cuttermesser
zwel bis dreimal an der Oberfléche eingeritzt und anschlieBend iber den Riicken gebrochen.
Man kann die Fliese auch mit Kreiss#ige, Stichséige oder Bohrer bearbeiten. Sie eignet sich
fir wasserfiilhrende FuBbodenheizungen, die max. 27°C/80,6°F warm sind. Die entsprechen-
den Merkblatter und ergénzenden Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes
beachten.

! Reinigungs- und Pflegehinweise
Ceramin® VARIO kann mit allen handelsiiblichen Reinigungsmitteln leicht gereinigt werden.
Chlorhaltige Reiniger, sandhaltige Scheuermittel oder Stahlwolle diirfen nicht angewen-
det werden. Entfernen Sie schnellstmdglich fetthaltige Riicksténde bei der Anwendung von
Ceramin® VARIO in der Kiiche, da sich diese sonst spéter u.U. schwieriger reinigen lassen.
Wenn Sie Wasserriicksténde zeitnah entfernen, vermeiden Sie die Bildung von Kalkréndern.

Generelle Hinweise
Die Fliese ist nur fiir den Innenbereich geeignet. Eine Installation als Fliesenspiegel
im Zusammenhang mit Gaskochstellen mit offener Flamme ist nicht zul#ssig. Bei Wand-
installationen in der N&he von Heizkaminen oder Kacheldfen ist ein Mindestabstand von
80cm einzuhalten.
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